
Spannungs - Stauchungsverhalten von Dämmstoffen
bis auf Höhe  Bemessungslast  - Niveau      

FOAMGLAS F (E = 220 MN/m2) FOAMGLAS S3 (E = 120 MN/m2)
FOAMGLAS T4+(E =100 MN/m2) FOAMGLAS T3+ (E = 90 MN/m2)
XPS 700 (E = 12 MN/m2) XPS 500 (E = 9 MN/m2)
Datenreihen7 Datenreihen8
Datenreihen9 Datenreihen10
Datenreihen11 Datenreihen12

Materialspannung
kN/m2 100                               200              300       400      500                           1000         1500  
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